
全 国 鉄 鋼 生 産 高
2007年11月 （当月） 2007年10月 2007年 1月 2007年 4月

～ ～
（単位:1,000M/T） 生産高 前月比(%) 前年同月比 （前月） 2007年11月 2007年11月

(%) 生産高
前年同期比
(%)

生産高
前年同期比
(%)

銑 鉄 7,162.8 95.8 100.6 7,478.6 79,339.3 103.1 58,269.9 103.0
  製  鋼  用  銑 7,120.7 95.9 100.6 7,424.7 78,882.0 103.1 57,897.9 103.1
  鋳  物  用  銑 42.1 78.1 109.6 53.9 457.3 99.9 372.0 102.3

粗 鋼 10,114.2 97.5 101.1 10,371.0 109,811.2 103.4 80,284.5 102.7
 転    炉    鋼 7,443.8 97.2 102.1 7,654.9 81,486.8 103.8 59,632.0 103.5
 電    炉    鋼 2,670.4 98.3 98.3 2,716.1 28,324.3 102.3 20,652.5 100.4
普 通 鋼 鋼 塊 7,814.8 96.5 99.3 8,096.2 85,532.1 103.5 62,721.4 102.8
特 殊 鋼 鋼 塊 2,254.4 101.2 107.8 2,228.7 23,802.4 103.2 17,213.0 102.4
鋳  鋼  鋳  込 45.0 97.5 103.8 46.1 476.6 104.6 350.1 105.5
普 通 鋼 合 計 7,835.3 96.5 99.3 8,117.3 85,751.9 103.5 62,882.7 102.8
特 殊 鋼 合 計 2,278.9 101.1 107.7 2,253.8 24,059.3 103.1 17,401.8 102.4

熱間圧延鋼材合計 9,062.1 97.9 101.9 9,258.2 99,079.9 104.1 72,204.5 102.9
(参考） ･普通鋼熱間圧延鋼材 販売高 4,882,933 2007年10月分 (単位:M/T)

月末在庫高 2,684,874
･特殊鋼熱間圧延鋼材 販売高 1,366,506

月末在庫高 713,837
注）四捨五入の関係で内訳の計と合計値は必ずしも一致しないことがあります。



全 国 鋼 材 生 産 高
      2007年11月 (当月） 2007年10月 2007年 1月 2007年 4月

～ ～
     （単位:1,000M/T） 生産高 前月比(%) 前年同月比 (前月） 2007年11月 2007年11月

(%) 生産高 前年同期比(%) 生産高 前年同期比(%)

普通鋼熱間圧延鋼材  （一般） 7,200.1 96.4 100.7 7,468.6 79,388.2 104.5 58,021.5 103.4
軌      条 重 軌 条 15.3 39.3 35.0 38.8 407.6 103.9 286.7 104.9

軽 軌 条 4.9 88.6 79.9 5.5 46.0 102.5 33.5 98.9
鋼          矢           板 112.1 112.0 118.0 100.1 712.1 113.2 561.3 117.3
形      鋼 Ｈ 形 395.1 93.9 98.5 420.9 4,465.1 110.6 3,287.5 108.1

大 形 122.6 92.9 94.4 132.0 1,413.9 100.7 1,030.3 100.4
中 小 形 121.6 96.5 91.7 126.0 1,347.9 94.2 962.8 92.7

棒      鋼 大 形 43.2 98.2 106.4 44.0 474.7 108.8 341.4 106.3
中 形 56.8 104.7 94.2 54.3 602.4 95.5 437.2 96.5
小 形 950.1 90.4 86.1 1,051.1 11,071.5 100.1 8,153.6 98.6

管                       材 62.9 96.0 141.3 65.6 632.6 101.9 461.6 103.6
線      材 バーインコイル 56.2 93.8 87.2 59.9 636.0 99.5 451.2 94.6

普 通 90.2 101.2 97.2 89.2 1,015.6 99.1 717.2 93.7
低 炭 素 11.5 106.7 119.2 10.7 116.0 114.4 82.6 107.7
高 炭 素 46.2 90.5 96.5 51.1 556.7 94.5 404.8 98.4

鋼      板 厚 板 1,122.5 96.4 112.5 1,164.8 11,935.6 108.1 8,759.3 109.7
中 板 ・ 薄 板 17.2 105.3 94.2 16.3 182.0 94.9 130.4 91.8

広      幅       帯      鋼 3,911.6 98.8 103.7 3,958.4 42,863.3 105.2 31,267.6 103.7
帯                       鋼 52.7 72.6 60.8 72.6 838.7 89.8 598.1 86.3
外                       輪 7.4 101.7 129.7 7.3 70.5 116.5 54.5 112.5
特 殊 鋼 熱 間 圧 延 鋼 材 1,862.0 104.0 106.9 1,789.6 19,691.7 102.5 14,183.0 101.3
普 通 鋼 冷 延 広 幅 帯 鋼 2,002.0 99.0 101.9 2,022.7 22,116.4 103.8 15,996.3 101.4
普  通  鋼  冷  延  鋼  板 1.4 39.9 44.0 3.6 33.7 94.0 23.5 91.0
冷   延   電   気   鋼   帯 146.3 89.7 93.9 163.1 1,754.5 103.1 1,285.2 104.2
ブ          リ           キ 88.6 97.0 104.9 91.4 916.7 103.7 673.3 102.1
亜  鉛  め  っ  き  鋼  板 1,250.1 97.7 102.4 1,279.5 13,865.5 107.3 10,083.0 105.7
普通鋼鋼管 継 目 無 鋼 管 60.8 93.0 107.8 65.4 653.4 101.4 474.7 102.2
（ 熱間 ） 溶 鍛 接 鋼 管 403.6 92.8 88.6 434.7 4,733.0 103.4 3,437.8 101.8

計 464.4 92.9 90.8 500.1 5,386.4 103.2 3,912.5 101.9
鋳          鉄           管 43.7 95.2 94.4 45.9 378.0 94.7 281.2 95.8
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